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KT 233 ds. Konstrukcji Murowanych  

Interpretacja postanowień PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów 

murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 

Treść zapytania  

Czy norma odnosi się do betonowego pustaka skarpowego, który służy do budowy ścian 

oporowych i przyczółków mostowych w inżynierii komunikacyjnej ? 

Treść odpowiedzi  

Tak, w zakresie normy są wymienione między innymi: elementy murowe z betonu kruszywowego 

wyprodukowane z kruszyw zwykłych, przeznaczone do murów nieotynkowanych, przenoszących 

obciążenia, w inżynierii lądowej, w ścianach oporowych. 


